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Stredni primyslova skola strojnicka Olomouc, 17. listopadu 49, Olomouc

OPAKOVACIi MATURITNI TEMATA PRO PREDMET SPECIALNI
TECHNOLOGIE
OBOR 23-41-M/01 STROJIRENSTVi
ZAMERENI ZPRACOVANI USNI, PLASTU A PRYZE
SKOLNi ROK 2026/2027

Kauéuky

Obecna charakteristika, vlastnosti

Druhy receptur, postup vyvoje smési
Zdravotni rizika spojena s vyrobou

Princip michani na kalandru, obrazek
Princip michani na hnétacim stroji, obrazek

. Specialni syntetické kauc¢uky

Ethylen-propylenové kaucuky (EPM a EPDM), charakteristika, vlastnosti, pouZiti
Chloroprenovy kaucuk (CR), charakteristika, vlastnosti, pouZiti

Butadien-akrylonitrilovy kaucuk (NBR),(CNBR), charakteristika, vlastnosti, pouziti
Butylkaucuk (IIR), charakteristika, vlastnosti, pouziti

Chlorovany a chlorsulfonovany kaucuk (PE), charakteristika, viastnosti, pouZiti
Akrylatové kaucuky (ACM), charakteristika, vlastnosti, pouZiti

Epichlorhydrinové kauduky (polyesterové elastomery), charakteristika, viastnosti, pouZiti
Polynorbornen, charakteristika, viastnosti, pouZiti

Silikonové kauc€uky (Q), charakteristika, vlastnosti, pouZiti

. Gumarenské smési a termoplastické elastomery (TPE)

Charakteristika misitelnych a nemisitelnych kauCukul

Plniva, zmékCovadla, vulkanizaCni systém, dispergacni a vazebna Cinidla, organosilany
Pfiklady receptur

Charakteristika a vlastnosti TPE, vyhody a nevyhody TPE

Latex, pfirodni kaucuk, syntetické kaucuky pro vSeobecné pouziti

Pfiprava NR, vzorec, typy

Latex, vyroba, vlastnosti, pouZiti

Vlastnosti vulkanizati z NR

Butadien-styrénovy kau€uk (SBR), charakteristika, vlastnosti, pouziti
Butadienovy kauCuk (BR), charakteristika, vlastnosti, pouZiti
Izoprenovy kaucuk (IR), charakteristika, vlastnosti, pouZiti
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Gumarenské vyrobni procesy

e Michani, stroje, princip, vyhody, nevyhody, urCeni optimalni davky ks
e VytlaCovéani, schéma vytlaovaciho stroje

e Vulkanizace ks, zplisoby a zafizeni

e Valcovani, schéma kalandr(

e Lisovani, schéma uzaviené formy

e PretlaCovani, schéma stroje

e Vstfikovani, vyhody, nevyhody

Prisady a chemikalie do gumarenskych vyrobk

e Vulkaniza¢ni &inidla (sira, peroxidy, oxidy kova, reaktivni pryskyfice)
o Aktivatory vulkanizace, ucel pouZiti

e Urychlovace sirné vulkanizace, vyznam, viastnosti

¢ Antidegradanty, ucel, pouziti, vlastnosti

e Plniva

e ZmékCovadla, zpracovatelské pfisady

e Retardéry hofeni

Gumarenské vyrobky, zkousky plastt

e Vyjmenuj nejpouzivanéjSi gumarenské vyrobky
e ZkouSky plastu, ucel, co se méfi

e DusSe, vyroba, pouZiti

e Dopravni pasy, pouziti, obrazek

o Klinové femeny, vlastnosti, pouZiti, obrazek

e Hadice, vyroba, viastnosti

e Latexoveé vyrobky, vyroba, vlastnosti, pouziti

Plasty a jejich zpracovatelské vlastnosti

e Pfiprava plastl po strance chemické, rozdil mezi plastem a polymerem

e Rozdéleni plastl (podle plsobeni teploty, podle druhu pfisad, podle polarity, chemického
sloZeni)

e Molekularni struktura plastu

e Nadmolekularni struktura plastd

. Vstrikovani plasti

o Charakteristika technologie

e \lyhody a nevyhody vstfikovani

e Postup vstfikovani, obrazek

e Strojni Casy, charakteristika, popis

e Vstiikovaci a uzaviraci jednotka, hlavni ukoly
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10. Specialni zplsoby vstrikovani l.

Metoda GAS, WIT, princip, vyhody, pouziti

Vstfikovani sendvicd, princip, vyhody, pouziti

Vicebarevné vstfikovani, princip, vyhody, pouziti
Vicekomponentni vstfikovani, princip, vyhody, pouZziti
Intervalové vstfikovani, princip, vyhody, pouZiti

Mramorové vstfikovani, princip, vyhody, pouZiti

Vstfikovani vlakny pInénych termoplastd, princip, vyhody, pouziti

11. Pripravné zpracovani plastui

Michani a hnéteni, vyjmenovat stroje, schéma stroje, princip, pouziti
Granulace pasova, schéma, princip, pouZiti

Granulace za studena, schéma, princip, pouZiti

Granulace za tepla, schéma, princip, pouziti

Tabletovani, vyhody, princip

Recyklace, ucel, vyhody, nevyhody

12. Doplikové technologie pro zpracovani plastu

Lakovani, princip, pouZiti

Pokovovani, princip, pouziti

KasSirovani, princip, pouziti

Povlakovani, princip, pouziti

Dezénovani a lesténi plast, princip, pouziti
Sametovani, princip, pouziti

Potiskovani, princip, pouZiti

Kapalné systémy, maceni, natiréni, impregnace

13. Vytlacovani plasti

Charakteristika technologie, rozdéleni

Vytladovani trubek a profilli, princip, pouZiti

vyroba folii a desek, princip, pouZiti

vyroba tenkych a orientovanych folii, princip, pouZiti, obrazek

14. Specialni zpusoby vytlacovani

Viyroba paskU a viaken z félii, princip, pouZiti, obrazek
Viyroba vlaken vytlaGovanim, princip, pouZziti, obrazek
Oplastovani vytlatovanim, princip, pouZiti, obrazek
Tvorba povlakd vytlaCovanim

15. Valcovani a odlévani plastl
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e Charakteristika a pouziti technologie
o Nakres linky pro valcovani 6lii z PVC
e ZpUsoby odlévani (statické a rotujici formy), vyhody a nevyhody

Specialni zplsoby vstrikovani Il.

e Vstiikovani reaktoplastu, princip, vyhody, pouziti

o Vstiikovani pryZi a elastomerd, princip, vyhody, pouZiti

e Vstiikovani plastl s prasky, princip, vyhody, pouziti

o Reakeni vstfikovani (RIM - reaction injection moulding) , princip, vyhody, pouZiti
o Vstfikovani s dolisovanim, princip, vyhody, pouziti

o Vstfikovani strukturnich pén, princip, vyhody, pouziti

o Stfidaveé cyklické vstfikovani, princip, vyhody, pouZiti

o Nizkotlaké vstfikovani, princip, vyhody, pouZiti

Gumarenské vyrobky-pneumatiky

e Popis pneumatiky, technologie vyroby
o PIlasté, popis, obrazek

e KaucCukove smési a vyztuze, popis

e Typy plastu, popis, obrazek

e \/yroba polotovart

e Vulkanizace

Zakladni syntetické polymery

e Polyolefiny a fluoroplasty, vyroba, vlastnosti, pouZiti

¢ Vinylové polymery, vyroba, vlastnosti, pouZiti

e Styrenové a akrylové polymery, vyroba, vlastnosti, pouZiti
e Polyestery a polyethery, vyroba, vlastnosti, pouZiti

e Polyamidy a polyurethany, vyroba, vlastnosti, pouZiti

Lepidla

e Rozdéleni lepidel

e Princip lepeni po strdnce chemické a mechanické
e Bezpelnost prace u lepeni

Vlakna rostlinného a zZivo¢isného puvodu, pfirodni a syntetickeé textilni materialy
Rozdéleni viaken

Rostlinna vlakna, vyroba, vlastnosti, pouZiti

Zivogisna vlakna, vyroba, viastnosti, pouziti

Pfirodni a syntetické textiini materialy, vyroba, vlastnosti, pouziti
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21. Félie, kozenky, poromery

Charakteristika, vyroba, vlastnosti, pouziti

22. Zpracovani kize na usen

Opracovani a konzervace kuzi

Viyroba holiny

Rozdéleni a charakteristika usni, obrazek
Nazvoslovi

23. Technologické postupy pfi vyrobé galanternich vyrobki

Vlyroba vysekovych noZz{, $ablony pro né

Déleni materialu, stroje

Rozdil mezi vysekavanim z usni a z textilnich a jinych materiall
Stfizny plan, vzorce pro vypocty

Technologicky postup pro galanterni vyrobek

24, Vyfukovani dutych téles

Viyroba PET Preforem
Vyfukovaci stroje
Formy pro vyfukovéani

25. Technologické postupy pfi zpracovani usni

Cinéni, druhy a postupy
Uprava usni po ¢inéni
Ostatni operace po Cinéni
Zpracovani odpadu z usni

Zpracovala:  Ing. Miroslava Novakova

Projednano v KOP dne : 26.8.2026

Ing. Petr Kozak, pfedseda KOP
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